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Zakladni pozadavky
Klimatické podminky

Pfed, béhem a po instalaci klimatické podminky v mistnosti musi splfiovat nasledujici poZzadavky:
— teplota vzduchu v mistnosti >+18° C;
— teplota povrchu podlahy > +15° C;

— relativni vihkost vzduchu 40-70%.
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Pred zahajenim instalace, bez otevieni obalu, po dobu 48 hodin umistéte laminatové podlahy v
mistnosti, v niZ budou ulozeny

Povrch pro pokladku

VSechny povrchy by mély odpovidat obecnym technickym pozadavkim a musi byt vhodné pro
pokladku z hlediska platnych predpisU. Pfi pfipravé povrchu pro pokladku zvlastni pozornost je
tfeba vénovat témto pozadavkim:

— suchost, norma obsahu vihkosti (uvedena hmotnostni vihkost) pro podlahové desky — 4%, pro
cementoveé piskové potéry — 5%, pro dievéné zaloZeni— ne vice nez 7%;
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CT: < 2CM% CA/CAF: <0,5 CM%

— hladkost (maximalni vySkovy rozdil arovné podlahy na jeden metr ¢tverecni ne vice nez 3 mm);
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— tvrdost / Unosnost;

— Cistota povrchu pro pokladku.

Kromé bezeSvych podlah jako povrch pro pokladku mohou slouzit také podlahy z PVC, krytiny na
bazi linolea, pryze nebo dfeva, pokud odpovidaji vySe uvedenym podminkam

Textilni podlahové krytiny jsou povaZzované za nevhodné zaklady.

Za relativné vhodné zaklady jsou povazované vytapéné podlahy s elektrickym ohfevem.

Pouziti podlah s vodnim vyhfivanim

Laminatové podlahové krytiny mohou byt poloZzeny na podlahu s vodnim vyhfivanim. V takovém
pfipadé postupujte podle pokynl vyrobce podlah s ohfevem vodou.

Pouziti podlah s elektrickym vytapénim

Teplé podlahy s elektrickym vytapénim jsou v zasadé vhodné pro laminatové podlahy, jsou-li
topné prvky zabudovany do bezesSvé podlahy nebo do vrstvy betonu a nelezi na ném ve forme
filmu elektrického ohfivace.

Varovani! Povrchova teplota nesmi presahnout + 28 ° C.
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max t 28°C

Teplé podlahy na bazi elektrickych ohfivacd ve formé filmu mohou byt vhodné pro pouZiti u
laminatovych podlah pouze tehdy, pokud vyrobce ohfivace poskytuje maximalné moznou
povrchovou teplotu ne vyssi nez + 28 ° C. Standardni elektricka zafizeni na bazi filmovych
elektrickych ohfivacli za podminek extrémniho kolisani teploty produkuji povrchovou teplotu
mnohem vysSi nez + 28 ° C, a proto jsou povazovany za nevhodné jako zaklad pro pokladani.

Pokladka

Zakladni pravidla pro instalaci

Pfred pokladkou je tfeba zkontrolovat, nemaji-li palubky pripadné viditelné vady. Je zakdzano
pouzivat poSkozené palubky.

Pro montaz laminované podlahy budete potfebovat: ruletu, tuzku, pilu, vzpéry pro dodrzeni
vzdalenosti od zdi, polyetylenovou folii o tloustce 0,2 mm, hlukoizola¢ni podlozku o vySce ne vice
nez 3 mm a, v nékterych pfipadech, lepidlo.

Povrch bezeSvé podlahy nebo podlahy na mineralni bazi musi byt zcela pokryt vodotésnou
plastovou félii. V tomto pfipadé se na spojich pasy musi byt polozeny s pfesahem nejméné 200
mm. Pro vSechny zaklady se také doporucuje zvukotésné podlozka. PodloZka se uklada tésné
navzajem, tj. bez presahd.

Prvky laminatové podlahy jsou vzdy poloZena plovoucim zplsobem, tzn. bez upevnéni krytiny k
podkladu.

Pevny montaZ podlahovych desek k povrchu zakladu (lepidlo, Srouby, hfebiky) neni vhodny.



Minimalni pfesazeni pricnych spar podlaznich desek vzajemné viici sobé v sousednich fadach je
200 mm.
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Kompenzacni mezera pro vSechny pevné stavebni povrchy je 8-10 mm.
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Ve vSech dvernich otvorech, pfechodech, mistnostech se sloZitou konfiguraci a také v
mistnostech s délkou nebo Sifkou vétSi nez 10 m, je tfeba vlozit adaptéry nebo parapety.

Doporucuje se polozit podlahové krytiny tak, aby dopad svétla z okna v mistnosti byl paralelni k
podélnym spojiim podlahovych prken. V tomto pfipadé spary mezi prkny budou méné viditelné.

Postup stohovani

Zvazte prkna, najdéte na nich drazky (A) a hfeben (V).
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Zacnéte ukladani prvniho fadku od levého zadniho rohu mistnosti. PoloZte desky tak, aby obé
jejich strany byly (B) obraceny hfebenem ke zdi. Pfed zah4jenim ukladani, je tfeba nainstalovat
vzpéry pro dodrZzeni pozadované odsazeni od stény.




Nejprve sestavte prvni fadu, spojujici podlahové desky vzajemné na pficné strané. Poté zadejte
Uhel dalSi podlahové desky do drazky hiebene jiz poloZené a snizte podlahovou desku, dokud
nebude cela na podlaze.

Zmérte pozadovanou délku u konecné podlahoveé desky prvni fady a ufiznete. Zacnéte pokladku
druhé fady ze zbytku posledni desky prvni fady, dokud neni kratSi nez 200 mm. Kazdy nasledujici
fad by mél zacit se zbytku pfedchoziho prkna.

Varovani! Pri pokladce podlahovky kazda nasledujici rada musi byt

posunuta vzhledem k pfedchozi radé nejméné na 200 mm. Pfi
pokladce prken se zkosenim a / nebo specialni dekoraci (napf.
simulujici dlazdice) kontrolujte polohu ozdoby.
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Montaz druhé a dalSi fady zacnéte s pfipojeni prken fady mezi sebou na pricné strané.

Poté, co cela fada bude sestavena, vytdhnéte a vloZte ji pod uhlem hfebenem do drazky

predchozi rady.

Moa6ueouHbin 6pycok u Kuskka /

Aby se co nejpfesnéji ofiznout Sifku posledni fady desek:

Ckoba ansa yknaaku
namuuarta / Pull Bar
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— pomoci celé podlahové desky, ktera je uloZzena s odstupem 8-10 mm od stény, naneste podélnou
¢aru po celé délce predposledni fady;

— odinstalujte tuto fadu;
— ulozte novy predposledni fadek z celych prken;

— posledni fadu sestavte z obfezanych prken.

Pokladka ve vefejnych a komerénich prostorech

PTi pokladce v prostorech vefejného a komercniho urceni je tfeba vzit v Gvahu charakteristické
pro tyto prostory stifedni Grovné vihkosti. Pro tyto pfipady je umoznéno lepeni prvk{ specialnim
lepidlem. Lepidlo se nanasi na horni hieben takovym zplsobem, aby pfi pokladce prvkl zbytky
lepidla vycCnivali ven pfes vSechny spojovaci Svy prvku. Pfebytek lepidla je tfeba odstranit z
povrchu desek ihned, nebo kdyz lepidlo trochu vyschne
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Varovani! Ujistéte se, Ze po naneseni lepidla mezi prkny neziistanou

Zzadné mezery.

Dverni otvory

Doporucuje se zkratit délku dvernich otvor(i na celkovou vysku laminatové podlahy a podkladu.
Pak podlahové krytiny je tfeba poloZzit tak, aby podlahové desky leZely pod ramem dvefi, zaroven
by zlstala kompenzacni mezera (8-10 mm) mezi podlahovou krytinou a sténou a / nebo druhou
podlahou. Méte-li skoncit v blizkosti ramu dvefi, pak je tfeba na tomto Useku odstranit pomoci
dlata vyCnivajici zapadku na spodni ¢asti drazky jiz polozené desky, aby bylo mozny polozit nové
desky rovné. Na takovém Useku podlahové desky jsou navzajem spojeny specialnim lepidlem.

Pokud délka dvernich otvor( krabice nemdze byt zkracena, napfiklad kovové krabice, spoje mezi
laminatovou podlahou a sténou a / nebo jinou podlahou, tento Usek musi byt vyplnén nebo pokryt
pruznou hmotou nebo vhodnymi koncovymi profily.

Montaz pod potrubi

— Zmeérte polohu trubek a oznacte ji na desce s ohledem na vyrovnavaci mezery.

— Vyvrtejte otvory minimalné o 16 mm vétsi nez prdmér potrubi.



Po pokladce
Doporuceni

— Nalepte na nohy nabytku plsténé podlozky.

— P¥i stéhovani téZkého nabytku, zvednéte jej.
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— Valce pohovek a kfesel by méli byt mekke.




Nepouzivejte abrazivni prostfedky a jiné materialy, které mohou poskodit podlahu pfi tfeni.

Podlahu nelze brousit, nepokryvejte ji voskem nebo lakem.

Nepouzivejte vysavace pro mokré Cisténi (podlahové myci stroje) a parni Cistice!

WAX

Chrante podlahu od hrubych necistot pomoci rohoZe ve vstupni zoné.



=4

S

— Cistici prostfedky na podlahy by mély byt vyrobeny na béazi alkoholu nebo octu. Také jako isti¢
mUzZe byt pouzit benzin, prostfedky pro odstranéni laku, univerzalni odstrafiovac¢ skvrn.

— Nepouzivejte Cistici prostfedky, vytvarejici povlak. K takovym patfi prostfedky pro myti nadobi,
tekuté mydlo, atd.

— Pokud se navzdory pevnosti laminatové podlahy bude zjisténo poSkozeni, mensi poSkozena
mista lze opravit pomoci specialni formovaci pasty. V pfipadé poSkozeni celé palubky musi ji
vymeénit specialista. V pfipadé jakéhokoliv dotazu kontaktujte, prosim, svého dodavatele.

Zaruka

Zaruka se vztahuje na laminatové podlahové krytiny LA MOENA, polozené v obytnych
mistnostech s ohledem na pozadavky uvedené v navodu na instalaci a udrzbu.

Reklamacnim pfipadem je posSkozeni palubky podlahové krytiny v podobé odéru nebo Upiného
odstranéni ochranné vrstvy a vrstvy dekora¢niho papiru pod ni. Uvedené poSkozeni musi byt
dobfe viditelné a ve velikosti nejméné 1 cm.

Zaruka se nevztahuje na mensi promacknuti bez praskani nebo odlupovani na povrchu, které
vznikly v disledku padu pfedmétd uréenych k vyuziti v doméacnosti. Skody zptisobené ostrymi
predméty, jsou rovnéz vylouceny ze zaruky.

Zaruka se nevztahuje na vnéjsi poskozeni, jakymi jsou dllky nebo znecisténi v dlsledku odirani
podlahovych zafizeni.

Zaruka se nevztahuje na zavady vzniklé chybnou instalaci podlahovych krytin, v disledku nehod,
vnéjSich zasaht nebo jinych netypickych pro obytné prostory okolnosti.

Pravo na uplatnéni zaruky ma pouze kupujici, nelze ji pfevést na jinou osobu.
Néaklady na pokladku a demontéaz poskozené podlahy se nehradi ze zaruky.

Pfed rozhodnutim o vyhovéni reklamacni Zadosti vyrobce si vyhrazuje pravo provést kontrolu
objektu, ve kterém byla provedena pokladka podlahové krytiny a ovéfit spinéni pozadavk( na
pokladku a Gdrzbu. Kontrolu mdze provést zastupce vyrobce nebo distributoru.



* zaruka se vztahuje k odéru povrchu laminatu
1. Tfida

2. Zaruc€ni doba pro doméaci pouziti

3. Zaru¢ni doba pro komercni pouziti



