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Generella krav

Klimatforhallanden

Klimatférhallandena i rummet fére, under och efter laggningen maste motsvara féljande krav:
rumstemperatur> +18° C;
golvtemperatur > +15° C;

relativ luftfuktighet 40% - 70%.

1 t>18°C

e

-
— W=
P - T TIYGROMETER

15°C < t < 28°C 40-70%

Acklimatisering

Lat golvet ligga i o6ppnad forpackning i 48 timmar fore laggning i samma rum som golvet ska
laggas .

Undergolvet
Hela undergolvet maste uppfylla generella tekniska krav och vara lampligt for laggningen med
hansyn till gallande normer. Observera aven att undergolvet maste vara:

torrt, vattenhalten (den forskrivna vattenhalten i vikt) maste vara 4% for golvpaneler; fér sand-
cement baserad avjamingmaste den vara 5%; den maste vara hogst 7% for tradack.

LAGGNINGSANVISNINGAR OCH ANVANDNING
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CT: < 2CM% CA/CAF: <0,5 CM%

— jamnt(ojamnheter i golvet far inte vara pa mer an 3 mm till 1 m);
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— héart/barande;

— rent.

Forutom avjamnat golv kan &ven PVC-, linoleum-, gummi- och tradgolv anvandas som undergolv
om de motsvarar de ovannamnda kraven.

Textilgolv anses vara olampliga som undergolv.

Golv med elektrisk golvvarme &ar begransat lampliga.

Anvandning av golv med vattenburen golvvarme

Laminatgolv kan laggas pa vattenburen golvvarme. Vid laggningen ska du félja varmegolvets
tillverkarens anvisningar

Anvandning av golv med elektrisk golvvarme

Golv med elektrisk golvvarme kan i princip anvandas som undergolv till laminatgolv om
varmeslingor ar inmonterade i avjamnat golv eller i ett betonglager och inte ligger ovanpa som
varmefolie.

Obs! Golvytans temperatur ska aldrig dverskrida 28 °C
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max t 28°C

Golv med reglerad golvvarmefolie kan anvandas som underlag till laminatgolv om tillverkaren
garanterar att golvytans temperatur aldrig 6verskrider 28 °C. Vanliga golvvarmefolier avger
betydligt mer varme an 28 °C vid stora temperaturvaxlingar och darfér anses vara olampliga som
undergolv.

Laggning
Basregler for golvlaggning

Kontrollera eventuella synliga skador. Understka varje planka noggrant fore laggningen. Skadade
plankor far inte laggas.

For att lagga laminatgolvet behover du: ett mattband, en penna, en sag, de distansstyckena for
att ha ett mellanrummet fram till vdggen, en 0,2 mm tjock polyetenfilm, ett ljudisoleringmaterial till
en tjocklek av hégst 3 mm och ibland lim.

MNFore laggning pa mineraliska underlag eller pa ett aviamnat golv maste man lagga PE-folien
som skydd mot fukt. Vaderna ska 6verlappa varandra med minst 200 mm. Oberoende av
underlagets typ rekommenderas det att anvanda ljudisolering. Ljudisoleringen skarvas ihop sa att
vaderna inte 6verlappar varandra (se fig. 1 pa paketet).

Laminatgolvet ska alltid laggas flytande.

Plankor ska inte férankras i underlaget (inga spikar, skruvar eller lim).



Avstandet mellan andfogarna i narliggande rader ska utgéra minst 200 mm.
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Det kravs ett rorelsefog pa 8-10 mm mot vaggar, trosklar, trappor etc.

| alla dérroppningar, 6vergangar, svarplanerade rum och rum storre &n 10m pa langden eller
bredden skaman anvanda skarvlister

Rekommendation: lagg plankorna i langsriktningen mot fonsterljuset. | sa fall ska fogarna synas
mindre.

Staplingsforfarande

Titta noggrant pa plankorna, var och en har en not (A) och en fijader (B).
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Borja laggningen i vanstra hérnet av rummet. Plankorna bor laggas sa att fiadersidan (B) ar vand
mot vaggen. Anvand distanskilar for att sékerstalla kantavstandet.




Montera raden genom att fora samman plankorna langs kortsidorna. Det innebar att man vinklar
varje brada mot den foreliggande plankan, lagger den intill kortandan och skjuter fjadern in i
noten. Hela plankan maste ligga pa undergolvet.

Mat och markera kapsnittet pa radens sista planka. Borja andra raden med resten av den kapade
bradan fran den forsta raden om bradans langd inte & mindre &n 200 mm. Alla féljande rader bor
man bdrja med avsagade rester av plankor fran respektive foregadende rader.

Obs! Det skall vara minst 200 mm mellan bradskarvar pa
narliggande rader. Om golvet har skrdkanter och/eller speciella

dekorationer (t.ex. kakelimitation) bor man valja ett sddant avstand
mellan andfogarna sa monstret inte skulle skadas.
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Bdrja laggningen av alla andra rader med att fora samman plankorna langs kortsidorna.

Cko6a ans yknaaku
namunarta / Pull Bar

undre notlappen i den redan liggande raden, och vrid in den med ett latt tryck nedat.
»@
@ r_@ - @ P—@ Tapping Block and Rubber Mallet

Till sista raden ska man dela plankorna pa bredden. Sa ska du gora for att markera kapsnittet

Vid radens slut, lyft raden i vinkel mot den foreliggande raden, séatt i den langa fjadersidan i den
Moa6ueouHbin 6pycok u Kuskka /
med precision:




— Gor markeringar pa den nast sista raden med hjalp av en planka. Det maste vara ett 8-10 mm
avstand mellan plankan och vaggen.

— Demontera den nast sista raden och saga itu plankorna pa bredden enligt markeringarna.
— Montera den sista raden anyo med nya (inte sagade) plankor.

— Anvand de kapade plankorna for att montera den sista raden.

Golvlaggning pa allmanna och kommersiella platser

Vid golvlaggning pa allmanna och kommersiella platser bor man ta med i berakningen
genomsnittliga luftfuktighetsnivaer som ar karakteristiska for sddana stalle. | sadana fall ska
plankorna limmas samman med speciellt lim. Limmet applicerar man pa den 6vre fjaderlappen sa
att limmet trangs ut ur fogarna. Overflodigt lim kan tas bort fran plankans yta omedelbart eller nar
limmet blir torrt.
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Obs! Det ska inte vara nagra mellanrum kvar efter limningen.

Dorrkarmar

Vi rekommenderar att saga av dorrfoder sa pass mycket som bradorna och undergolvet utgor
tilsammans. Darefter laggs golvet sa att plankorna passar in darunder. Tank aven pa rorelsefoget
pa 8-10 mm mellan golvet och vaggarna och/eller ett annat golv. Ifall du slutar golvlaggningen vid
en dorrkarm ska du skara av den utstickande lappen pa den féregaende bradan med ett stamjarn
for att den nya bradan skulle kunna laggas rakt (se fig. 9). Dar ska man fixa golvet med lim.

Om dorrkarmar inte gar att kortas av, t.ex. om de ar gjorda av metall, ska fogarna mellan golvet
och vaggarna och/eller annat golv fyllas med elastisk massa eller tackta med profiler.

Golvlaggning vid rorledningar

— Mat ut och markera pa plankorna var rérledningarnas mittpunkt gar. Tank aven pa rorelsefogen.

— Borra ett hal vid varje markering, motsvarande roérledningens diameter + minst 16 mm.



Efter laggningen

rekommendationer

— Skydda mdbelben med filttasslar.

— Mobler med hjul ska ha sa kallade "mjuka hjul”.



Anvand inte abrasiva medel eller rengéringsmedel som kan repa laminatgolvet.

Man far inte slipa, vaxa eller lacka golvet.

Vatdammsugare och angrengdéringsmaskin far inte anvandas.

WAX

Skydda golvet mot smutsen med dérrmattor.
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— Anvand vinager- eller alkoholbaserade rengéringsmedel. Man kan aven rengora golvet med
bensin, nagellacks- och flackborttagningsmedel.

— Anvand inte sadana rengoringsmedel som flytande tval eller

— Om det trots laminatgolvets hallbarhet upptécks mindre skador kan de repareras med speciell
reparationspasta. Om det ar hela plankan som ar skadad, ska en specialist ersatta den. | sa fall
ska du kontakta din aterforsaljare.

Garanti

Den hér garantin galler LA MOENA laminatgolv, lagda i hemlokaler enligt laggnings- och
skotselanvisningar.

HEN garanti handelse ar en skadad golvskiva med en Overutnyttjades eller utplanats
skyddsbelaggning under vilken dekorationpappers skikt har ocksa avlagsnats. Skadan maste
vara tydligt urskiljbar och vara minst 1 cm stor.

Mindre marken utan sprickor eller flisor pa ytan som var fororsakade av fallande hushallsféremal
utgor inte ett garantifall. Skador som fororsakats genom spetsiga eller vasskantade féremal ar
undantagna fran garantin.

Garantin galler inte for ytliga fel, sadana som bucklor eller nedsmutsning orsakad av mobler.

Garantin galler inte om golvet har behandlats felaktigt eller till oavsett andamal, om skador
uppstar vid transport och inte heller om de beror pa force majeure eller forhallanden som inte ar
typiska for hemlokaler.

Garantin ar inte dverférbar och galler endast kdparen.
Garantin tacker inte demonterings- och laggningskostnader.

Tillverkaren forbehaller sig ratten att om han sa 6nskar understka golvet pa plats samt att
bedoma berattigandet for garantianspraket innan beslutet har tagits. Undersékningen kan
genomforas av saval sjalva tillverkarens representanter som aterforsaljarens representanter..

* den har garantin géller om de laminatytans utmattning
1. Klass



2. Garantiperiod for inhemsk forbrukning
3. Garantiperiod for kommersiell anvandning



